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Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan kulit buah manggis sebagai pewarna tekstil
dan mengetahui warna yang dihasilkan pada pencelupan dengan pH dan zat fiksator berbeda. Selain
itu untuk memperoleh cara pencelupan yang efektif guna diperoleh hasil pencelupan yang optimal.
Larutan pewarna diperoleh dengan mengekstraksi kulit buah manggis. Pencelupan dilakukan secara
perendaman pada suhu kamar dengan tahapan : Kain direndam pada larutan ekstrak kulit buah
manggis selama 30 menit, setelah itu ditambahkan elektrolit dan pencelupan diteruskan selama 45
menit. Berikutnya penambahan asam/basa diberikan untuk memperoleh pH yang sesuai dan
pencelupan dilanjutkan selama 30 menit, kemudian kain diperas dan difiksasi selama 15 menit, setelah
itu kain dicuci dan dikeringkan. Pada kain hasil pewarnaan dengan menggunakan fiksator tawas dan
pH berbeda diperoleh warna orange kecoklatan, sedangkan dengan fiksator ferro sulfat pada pH
berbeda diperoleh warna hitam kecoklatan. Ini berarti warna yang dihasilkan sangat tergantung dari
jenis fiksator yang digunakan sedangkan ketuaan warna ditentukan pH larutan. Hasil uji ketahanan
luntur warna terhadap pencucian menunjukkan perubahan warna pada kain hasil celupan dengan nilai
cukup baik (GS : 3) sedangkan pada penodaan warna diperoleh nilai baik (SS : 4). Pada hasil uji
ketahanan gosokan  diperoleh nilai baik (SS : 4), sedangkan pada uji gosokan basah diperoleh nilai
cukup baik (SS : 3-4).
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1 Pendahuluan

Sebagai salah satu negara yang mempunyai kekayaan sumber daya alam yang cukup potensial,

Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dalam penyediaan bahan baku bersumber

dari alam. Namun pada kenyataannya sumber daya alam yang dimiliki belum dikelola dengan

maksimal kendati secara tradisional pengelolaannya telah dilakukan oleh nenek moyang  kita.

Tumbuhan pewarna alam merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai

potensi untuk digunakan sebagai zat  pewarna tekstil di Indonesia, khususnya  dalam

pengembangan produk yang bernuansa naturalis, imitive, kulturis dan eksklusif serta dapat

menjadi bahan baku industri tekstil yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.
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Ditjen IKM [1]  menjelaskan bahwa Indonesia mempunyai kekayaan yang melimpah.

Salah satu kekayaan itu adalah keanekaragaman hayati yang dapat dimanfaatkan sebagai

zat warna alam dan ini sudah dilakukan sejak dulu. Namun beberapa kendala dari

penggunaan zat warna alam adalah proses pewarnaannya harus diulang-ulang sampai 20-

30 kali, variasi warna sangat terbatas dan ketersediaannya terbatas dipasaran sehingga zat

warna alam dianggap kurang praktis digunakan.

Sugiyana [7] menuliskan penggunaan zat warna sintetis yang digunakan dalam proses

pewarnaan bahan tekstil telah banyak menimbulkan masalah lingkungan karena beberapa

zat warna sintetis mengandung polutan berupa logam berat yang berbahaya. Logam berat

tersebut antara lain adalah Cu, Ni, Cr, Hg dan Co. Sedangkan Wagner [9] menyatakan

logam berat yang bersifat tidak terbiodegradasi mempunyai kecenderungan untuk

terakumulasi dalam organisme hidup dan berpotensi menimbulkan   berbagai macam

penyakit dan disfungsi organ. Polutan tersebut pada akhirnya akan terbuang dalam perairan

umum dan mencemari lingkungan, khususnya lingkungan perairan.

ADMI telah menganalisa 8 macam logam (arsenik, kadmium, krom, kobalt, tembaga, timah,

merkuri dan seng) terhadap beberapa jenis zat warna sintetis dengan menggunakan ”fluorosensi

sinar - X” dan hasilnya disajikan pada tabel 1. Dari tabel tersebut terlihat bahwa zat warna dari

berbagai golongan tersebut dapat mengandung sejumlah logam dengan jumlah yang cukup

signifikan.

Sejak 1 Agustus  1996,  negara-negara maju seperti Jerman  dan Belanda telah melarang

penggunaan zat pewarna berbahan kimia. Larangan ini mengacu pada CBI (Centre for the

promotion of imports from developing countries) Ref, CBI/NB-3032 tertanggal 13 juni

1996 tentang zat pewarna untuk bahan pakaian/clothing, alas kaki/footwear, sprei/bedlinen
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tidak boleh menggunakan zat warna yang mengandung bahan kimia tetapi zat warna yang

tidak mempunyai efek samping terhadap lingkungan dan kesehatan yakni zat warna alam

[5].

Tabel 1 Konsentrasi rata-rata logam berat dari beberapa zat warna sintetis

No. Logam
Golongan Zat Warna

Asam Basa Direk Dispersi Reaktif Bejana

a b a b a b a b a b a b

1. Arsen 413 < 1 137 < 1 313 < 1 177 < 1 46 1,4 58 < 1

2. Kadmium 417 < 1 137 < 1 313 < 1 177 < 1 46 < 1 58 < 1

3. Krom 404 9 137 2,5 303 3 177 3 46 24 58 83

4. Kobal 300 3,2 135 < 1 271 < 1 154 < 1 46 < 1 58 < 1

5. Tembaga 399 79 136 33 285 35 153 45 46 71 59 110

6. Timah 408 37 135 6 315 23 161 37 46 52 58 6

7. Merkuri 450 < 1 132 0,5 350 0,5 196 < 1 46 0,5 94 1

8. Seng 421 < 13 122 32 311 8 166 3 46 4 59 4

Keterangan : a. Jumlah zat warna yang diuji (gr) b. Konsentrasi logam rata-rata (ppm)

Tanzis [8] menuliskan polutan zat warna yang mempunyai dampak yang penting terhadap

lingkungan antara lain adalah logam-logam berat dan “intermediate dyes” yang bersifat

mutagenik, kandungan logam tersebut,  diantaranya : Cu, Ni, Cr, Hg dan Co. Untuk itu

sudah saatnya penggunaan zat warna sintetis digantikan oleh zat warna yang aman dan

ramah pada lingkungan.

Banyaknya  jenis tumbuhan pewarna alam yang mempunyai  potensi sebagai bahan baku

pembuatan zat warna alam perlu diteliti. Ketersediaannya yang melimpah, terbaharukan,

murah dan mudah penggunaannya menjadi satu pemikiran untuk memanfaatkan tumbuhan

pewarna alam sebagai zat warna tekstil yang tidak hanya diminati oleh industri/ pengerajin

tekstil lokal tetapi juga yang ada diseluruh Indonesia bahkan diluar negeri.
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Pada jaman dahulu zat warna alam banyak digunakan orang untuk mewarnai bahan tekstil

akan tetapi setelah diketemukan zat warna sintetis, penggunaan zat warna alam mulai

ditinggalkan. Beberapa kelemahan dari zat warna alam, adalah :

1. Jumlah/variasi warna yang terbatas

5. Sulit untuk mendapatkan warna yang sama

6. Hasil pewarnaannya kebanyakan buram/tidak cerah

7. Ketahanan lunturnya kurang baik

8. Ketersediaannya yang tidak siap pakai

Selain kelemahan yang telah dituliskan diatas, masih ada  beberapa kendala dalam

penggunaan zat warna alam, diantaranya adalah proses pewarnaannya membutuhkan

waktu yang lama karena sebelum pewarnaan, kain harus diproses mordanting selama 2 - 24

jam, setelah itu baru dilakukan proses pewarnaan selama 30 menit dan pengeringan yang harus

diulang sebanyak 10-15 kali. Selain itu warna yang dihasilkan selalu sama, yaitu biru dan

coklat. Bahan tekstil yang dapat diwarnai dengan zat warna alam adalah bahan-bahan yang

berasal  dari serat alam contohnya sutera, wol dan kapas/katun. Bahan-bahan dari serat

sintetis seperti polyster, nilon dan lainnya tidak memiliki afinitas atau daya tarik tarik terhadap

zat warna alam sehingga bahan-bahan ini sulit terwarnai dengan zat warna alam. Namun

dibalik kekurangannya zat warna alam memiliki potensi pasar yang tinggi sebagai komoditas

unggulanproduk Indonesia memasuki pasar global.

Untuk itu perlu adanya penelitian lebih lanjut guna diperoleh informasi mengenai

pengembangan pewarna alam  untuk bahan tekstil, khususnya yang mempunyai warna

berbeda agar  dapat memenuhi kebutuhan pilihan warna yang  diinginkan pengerajin

tekstil. Selain itu untuk didapatkan teknik/cara pewarnaan yang lebih baik, guna diperoleh
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hasil pewarnaan yang lebih optimal dengan waktu yang lebih singkat sehingga penggunaan

zat warna alam lebih diminati.

Zat warna alam untuk bahan tesktil pada umumnya diperoleh dari hasil ekstrak berbagai bagian

tumbuhan seperti akar, kayu, daun, biji ataupun bunga. Pengrajin-pengrajin batik telah

banyak mengenal tumbuh-tumbuhan yang dapat mewarnai bahan tekstil beberapa

diantaranya adalah : daun pohon nila (indofera), kulit pohon soga tingi (Ceriops

candolleana arn), kayu tegeran (Cudraina javanensis), kunyit (Curcuma), teh (Tea), akar

mengkudu (Morinda citrifelia), Kulit soga jambal (Pelthophorum feruginum) dan kesumba

(Bixa orelana).  Pengolahan atau pengambilan zat warna alam dari tumbuh - tumbuhan

dilakukan melalui 2 cara yaitu ekstraksi dan fermentasi.

Manggis (Garcinia mangostana) berdasarkan taksonomi tumbuhan, diklasifikasikan

sebagai berikut (www.deptan.go.id) :

Devisio : Spermatophyta

Subdivisio : Angiospermae

Klas : Dycotyledonae

Keluarga : Guttiferae

Genus : Garcinia

Spesies : Garcinia mangostana L.

Pada umumnya masyarakat memanfaatkan tanaman manggis karena buahnya yang

menyegarkan dan mengandung gula sakarosa,dekstrosa,  levulosa. Selain buah, kulit buah

manggis juga dimanfaatkan sebagai pewarna alami. Jika semua kandungan yang terdapat

pada kulit buah manggis tersebut diekstrak, maka akan didapat bahan alami berupa

antosianin yang menghasilkan warna kuning kemerahan (orange). Dari beberapa hasil
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penelitian juga menyebutkan ternyata kulit buah manggis mengandung  banyak senyawa

golongan xanthone. Senyawa xanthone yang telah teridentifikasi diantaranya adalah alfa

mangostin dan gamma mangostin [4]. Xanthone adalah sekelompok molekul yang sangat

aktif di dalam kulit buah manggis yang berwarna unggu. Dari hasil percobaan isolasi yang

telah dilakukan oleh Nugroho.A.E [6] diketahui senyawa paling aktif adalah alfa-

mangostin, gamma-mangostin  dan garsinon-E. Serbuk hasil ekstraksi kulit buah manggis

mengandung gugus fungsi benzene, OCH3 dan OH. Struktur kimia senyawa-senyawa

tersebut disajikan pada gambar 1 dan 2 dibawah ini.

Gambar 7 Gamma- (kiri) dan Alfa-mangosteen (kanan)

Isminingsih [3] menuliskan bahwa molekul zat warna merupakan gabungan dari zat

organik yang tidak jenuh (golongan aromatik, seperti : benzena, toluena, fenol, piridina,

dll), mempunyai gugus kromofor sebagai pembawa warna, seperti : azo, nitro, nitroso dan

karbonil dan gugus auksokrom sebagai pengikat antara warna dengan serat, seperti : gugus

hidroksil, karboksil, sulfonat, dll.

Serat kapas dihasilkan dari rambut biji tanaman Gossypium. Hollen [2] menunjukkan hasil

analisa pada serat kapas bahwa serat   tersusun atas selulosa. Selulosa/(C6H10O5)n

merupakan polimer linier yang tersusun dari  kondensasi molekul glukosa (C6H12O6).

Derajat polimerisasi selulosa pada kapas kira-kira 10.000 dengan berat molekul kira-kira
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1.500.000. Dinding sekunder serat terdiri dari selulosa murni sedangkan dinding primer

juga mengandung selulosa. Pada setiap molekul glukosa terdapat 3 gugus reaktif hidroksil

(OH) yang mempunyai kemampuan untuk mengikat mol air/zat kimia.

Gambar 8 Struktur molekul selulosa

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini, di antaranya adalah :

1. Memanfaatkan kulit manggis sebagai pewarna alam tekstil.

2. Mengetahui warna – warna yang dihasilkan dari pewarnaan kain kapas dengan kulit

buah manggis pada variasi pH dan zat fiksator yang berbeda.

3. Diperoleh metode/cara pewarnaan bahan tekstil dari serat alam (kapas) dengan

pewarna alam kulit buah manggis untuk mendapatkan hasil pewarnaan yang optimal.

2 Metoda

2.1 Bahan

1. Kain kapas/katun putih (siap celup)

2. Kulit buah manggis

3. NaCl

4. Pembasah/Wetting agent

5. CH3 COOH

6. Na2CO3 (teknis)



60 Rosyida dan Rosyidi, 2014

7. Al2(SO4)3/Tawas

8. FeSO4/Ferro Sulfat

9. Detergen/sabun

2.2 Peralatan

1. Beker glas

2. Thermometer

3. Timbangan digital

4. Mesin jigger

5. Kompor gas

6. Penyaring, dll

7. Mesin jet – dying

8. Grey scale (standar skala abu-abu)

9. Grey Stainning (standar skala penodaan)

10. Crock meter (uji gosokan kain), dll.

2.3 Cara Pengambilan Sampel

Sampel uji berupa kain kapas (siap celup) dengan ukuran 40 cm x 100 cm, dimana dalam

setiap percobaan pewarnaan/pencelupan  dilakukan pada 6 potongan sampel kain dengan

variasi pH yang berbeda (pH : 5, 7  dan 10) dan zat fiksator berbeda (  FeSO4 dan

Al2(SO4)3). Dari setiap kain hasil pewarnaan/pencelupan akan diambil 2 sampel kain,

masing-masing untuk uji ketahanan luntur terhadap pencucian dan gosokan.

2.4 Pembuatan/Ekstrak Larutan Zat Warna

1. Kulit buah manggis ditimbang sebanyak 1-1,5 Kg dipotong-potong dengan ukuran

kecil setelah itu tambahkan air sebanyak 5 L.
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2. Kulit buah manggis diekstrak dengan cara merebus kulit buah manggis sampai

mendidih selama 1-1,5  jam sehingga larutan ekstrak berkurang menjadi 2,5 - 3 L

kemudian angkat larutan ekstrak.

3. Larutan ekstrak kulit buah manggis didinginkan dan saring agar kotoran/endapan

dapat dipisahkan dari larutan yang akan digunakan dalam pewarnaan.

Gambar 9 Buah manggis dan ekstrak kulit buah manggis

2.5 Proses Pewarnaan Bahan Tekstil dengan Larutan Ekstrak Kulit Buah Manggis

Proses pewarnaan dilakukan  dengan memasukkan terlebih dahulu kain kapas yang siap

celup kedalam mesin jigger, kemudian larutan ekstrak kulit buah manggis yang telah ditambah

zat pembasah dimasukkan kedalam mesin jigger. Kain mulai diproses pada suhu kamar selama

30 menit, setelah itu tambahkan garam/NaCl (yang sudah dilarutkan terlebih dahulu) ke dalam

larutan celup dan aduk hingga rata. Lanjutkan proses pencelupan selama

45 menit pada suhu kamar. Berikutnya tambahkan asam/alkali pada larutan celup sesuai

dengan pH yang  diinginkan, lanjutkan proses pencelupan pada suhu  kamar selama 30

menit. Kain yang telah  diwarnai selanjutnya diperas dan di fiksasi dengan tawas/ferro

sulfat selama 15 menit pada temperatur kamar. Selesai fiksasi kain dilakukan pencucian

setelah itu kain dikeringkan.

Resep:

Larutan ekstrak pewarna alam

Teepol : 1cc/l
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NaCl : 5 g/l

Fiksator : 5 g/l FeSO4 /Al2(SO3)4

Na2CO3 : x g/l atau

CH3COOH : x cc/l

Suhu : Kamar

Waktu : 2 jam

Vlot : 1 : 30

Gambar 10 Proses pewarnaan dengan mesin jigger

Gambar 11 Fiksasi dengan tawas

Gambar 12 Fiksasi dengan Ferro Sulfat
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2.6 Pengujian Hasil Pencelupan

Pengujian Ketahanan Luntur Warna Terhadap Pencucian ( SII. 0118 – 75 )

Pengujian Ketahanan Luntur Warna Terhadap Gosokan ( SII. 0117 – 75 )

3 Hasil dan Pembahasan

3.1 Pencelupan dan Hasil yang Diperoleh

Larutan hasil ekstrak kulit buah manggis berwarna unggu  kemerahan dengan tingkat

keasaman berkisar antara pH : 5 – 5,5. Antosianin yang terkandung dalam kulit buah

manggis bersifat larut dalam air sehingga dapat memberikan warna unggu kemerahan pada

larutan ekstraknya. Didalam larutan, antosianin berada dalam lima bentuk kesetimbangan

tergantung pada kondisi pH. Kelima bentuk tersebut yaitu kation flavilium, basa karbinol,

kalkon, basa quinonoidal dan quinonoidal anionik. Pada pH sangat asam (pH 1-2) bentuk

dominan antosianin adalah kation flavilium. Pada bentuk ini,  antosianin berada dalam

kondisi paling stabil dan paling berwarna. Ketika pH meningkat di atas 4, berbentuk

senyawa antosianin berwarna kuning (bentuk kalkon), senyawa berwarna biru (berbentuk

quinoid), atau senyawa yang tidak berwarna (basa karbinol).

Hasil Uji FTIR (Fourier Trasform Infra Red) pada bubuk zat warna dari kulit buah manggis

menunjukkan bahwa pigmennya   mengandung gugus karbonil (C = O) yang merupakan gugus

kromofor (gugus pembawa warna)  dari pigmen pada daun jati, selain itu juga terdapat senyawa

alkuna (C ≡ C). Sedangkan gugus fungsi yang lainnya pada pigmen kulit buah manggis adalah

gugus OH (gugus hidroksil) yang merupakan gugus auksokrom, yaitu gugus yang mengikat antara

zat warna dengan serat sehingga zat warna/pigmen dalam kulit buah manggis dapat berikatan

dengan serat kapas.

Pada pencelupan dengan menggunakan pH yang berbeda tanpa menggunakan zat fiksator

diperoleh hasil celupan dengan warna orange kecoklatan yang sangat muda, sedangkan
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pada   pencelupan dengan menggunakan zat fiksator tawas diperoleh warna orange

kecoklatan.  Pada kain yang dicelup dengan pH Netral (7) diperoleh kain dengan warna

orange kecoklatan yang paling tua dibanding pada pH asam (5) dan pH alkali (10) yang

warnanya paling muda. Sedang pada pencelupan dengan menggunakan zat fiksator ferro

sulfat diperoleh warna hitam kecoklatan. Pada kain yang dicelup dengan pH alkali (10)

diperoleh kain dengan warna hitam kecoklatan yang paling tua dibanding pada pH netral

(7) dan asam (5) yang warnanya paling muda. Hasil keseluruhan menunjukkan bahwa pada

kain yang dicelup dengan pH yang berbeda akan diperoleh kain dengan ketuaan warna

yang berbeda, sedangkan untuk penggunaan zat fiksator yang berbeda akan diperoleh

warna hasil celupan berbeda. Berikut pada Gambar 7 s/d Gambar 9 dibawah ini,

diperlihatkan kain hasil pencelupan dengan larutan ekstrak kulit buah manggis dengan

variasi zat fiksator dan pH larutan celup.

Gambar 13 Hasil pencelupan pada pH asam, alkali dan netral tanpa fiksasi

Gambar 14 Hasil pencelupan pada pH netral, asam dan alkali dengan fiksator tawas
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Gambar 15 Hasil pencelupan pada pH alkali, netral dan asam dengan fiksator ferro sulfat

3.2 Metode Pencelupanan Untuk Mendapatkan Hasil yang Optimal

Pada hasil pencelupan menunjukkan bahwa kain kapas yang telah diwarnai dengan larutan

ekstrak kulit buah manggis diperoleh hasil pencelupan yang merata dan permanen (tidak

mudah luntur kembali). Ini disebabkan dalam  pencelupan digunakan metode/cara yang

disesuaikan dengan sifat fisik dan kimia dari serat kapas.

Proses pencelupan dilakukan tanpa proses mordanting tetapi langsung dimulai dengan

pencelupan kain kapas dalam larutan pewarna alam pada suhu kamar selama 30 menit.

Pada tahap ini partikel zat warna mulai bergerak dari larutan pencelupan menuju

permukaan serat sehingga terjadi penyerapan/adsorbsi pada permukaan serat kapas

menuju kedalam serat. Selanjutnya partikel zat warna akan terserap pada bagian yang

lebih dalam/terabsorbsi pada serat menuju inti serat. Proses penyerapan zat warna pada

serat menjadi bertambah bila  pada larutan celup ditambahkan garam dapur/NaCl. Ini

karena dalam larutan, sellulosa/serat kapas akan lebih banyak  muatan  negatifnya maka

untuk mengurangi muatan negatif pada serat  ditambahkan elektrolit yaitu  : NaCl atau

Na2SO4.

Banyaknya  partikel zat warna yang terserap pada serat akan mempengaruhi banyaknya

partikel zat warna yang dapat berikatan dengan serat saat dilakukan fiksasi. Oleh sebab itu

fiksasi dilakukan setelah partikel zat warna telah terserap secara maksimal pada serat agar

partikel zat warna yang berikatan dengan serat jumlahnya lebih banyak sehingga akan
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diperoleh hasil pencelupan yang lebih tua/optimal dengan satu kali proses pencelupan saja

(tidak perlu diulang - ulang sebanyak 10 -15 kali).

Proses pencelupan juga diperoleh hasil yang merata karena pada larutan pencelupan

ditambahkan zat aktif permukaan (Teepol), walaupun ditambahkan dalam jumlah yang

kecil tetapi dapat mengurangi tegangan antar muka pada larutan pencelupan dan bahan

tekstil/kain kapas sehingga dapat mempercepat kontak dan penyerapan larutan pencelupan

ke dalam serat. Selain itu penambahan zat aktif permukaan ini dapat menambah kerataan

penyerapan antosianin pada serat sehingga penyerapan partikel zat warna akan terjadi

secara merata pada seluruh permukaan kain dan akan menghasilkan pewarnaan merata

pada seluruh bagian bahan tekstil/kain kapas.

Warna pada kain hasil pencelupan juga bersifat permanen. Hal ini dapat dilihat dari nilai

hasil pengujian ketahanan luntur warna pada kain (yang telah dicelup ekstrak kulit buah

manggis dengan berbagai variasi pH dan fiksator) diperoleh nilai rata-rata CD : 2,68 dan

nilai Grey Scale/perubahan warna : 3. Hal ini menunjukkan kain hasil celupan mempunyai

ketahanan luntur yang cukup baik. Untuk Staining Scale/penodaan warna diperoleh nilai

rata-rata CD : 4,36 dan nilai Staining Scale/penodaan warna : 4 artinya kain hasil celupan

mempunyai nilai penodaan yang baik.

Nilai ketahanan luntur yang cukup baik ini disebabkan pigmen pada kulit buah manggis

(antosianin) yang terkandung dalam larutan pewarna alam selama proses pewarnaan

berlangsung   dapat masuk kedalam serat dan bereaksi/berikatan dengan serat kapas

(sellulosa) serta mengendap pada serat. Selain itu zat fiksator (tawas dan ferro sulfat)

dapat mengunci dan mengendapkan antosianin agar tidak mudah keluar dari dalam serat.

Hal ini akan menyebabkan antosianin yang telah berikatan dengan serat tidak mudah
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lepas/keluar dari serat dan melunturi kain uji saat dilakukan uji ketahanan luntur warna

terhadap pencucian sehingga diperoleh hasil pencelupan dengan ketahanan luntur yang

baik terhadap pencucian.

Tabel 2 Hasil uji ketahanan luntur warna terhadap pencucian

Sampel
Uji

Variasi Pewarnaan Ketahanan Luntur Warna
Terhadap Pencucian

pH Fiksator
Perubahan Warna Penodaan Warna

GS CD SS CD

1. Asam
(pH : 5)

Tanpa Fiksator 4 1,5 4 4
2. Tawas 3 2,8 4 4
3. Ferro Sulfat 2-3 4,2 4 4
4. Netral

(pH : 7)
Tanpa Fiksator 4 1,5 3-4 5,6

5. Tawas 3-4 2,1 4 4
6. Ferro Sulfat 2-3 4,2 4 4
7. Alkali

(pH : 10)
Tanpa Fiksator 4 1,5 4 4

8. Tawas 3-4 2,1 4 4
9. Ferro Sulfat 2-3 4,2 3-4 5,6

Nilai rata - rata 3 2,68 4 4,36

Tabel 3 Hasil uji ketahanan luntur warna terhadap gosokan

Sampel
Uji

Variasi Pewarnaan Ketahanan Luntur Warna
Terhadap Gosokan

pH Fiksator Kering
SS CD

Basah
SS CD

1. Asam
(pH : 5)

Tanpa Fiksator 4-5 2 3-4 5,6
2. Tawas 4-5 2 4 4
3. Ferro Sulfat 4+ 3 3-4 5,6
4. Netral

(pH : 7)
Tanpa Fiksator 4 4 3-4 5,6

5. Tawas 4+ 3 4 4
6. Ferro Sulfat 4 4 3-4 5,6
7. Alkali

(pH : 10)
Tanpa Fiksator 4-5 2 4 3

8. Tawas 4+ 3 3-4 5,6
9. Ferro Sulfat 4 4 3-4 5,6

Nilai rata - rata 4 3 3-4 4,96

Selain itu, ketahanan luntur yang baik terhadap pencucian juga bisa disebabkan karena

telah sempurnanya proses pencucian setelah pencelupan dilakukan sehingga sisa-sisa zat
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warna yang hanya menempel pada permukaan serat terlepas pada proses pencucian

sebelumnya sehingga pada saat dilakukan uji ketahanan luntur warna terhadap pencucian

sudah tidak ada lagi antosianin yang keluar dari serat dan melunturi kain uji.

Hasil  pengujian ketahanan luntur warna terhadap gosokan kering  pada  kain yang telah

dicelup ekstrak kulit buah manggis dengan berbagai variasi pH dan fiksator diperoleh nilai

rata-rata colour difference/CD : 3 dan menunjukkan nilai Staining Scale : 4 , artinya kain

hasil celupan mempunyai ketahanan gosok kering yang baik. Sedangkan ketahanan gosok

basah diperoleh nilai rata-rata colour difference/CD : 4,96 dan nilai Staining Scale : 3-4,

artinya kain hasil celupan mempunyai nilai ketahanan gosokan basah yang cukup baik. Hal

ini disebabkan pigmen pada kulit buah manggis (antosianin) yang telah masuk kedalam

serat telah berikatan dan mengendap dalam serat kapas (sellulosa) sehingga sulit untuk

lepas atau keluar lagi dari serat walaupun dilakukan penggosokan secara mekanik pada

permukaan kain. Ini menyebabkan kain hasil pewarnaan yang diuji sedikit melunturi kain

uji saat dilakukan uji ketahanan luntur warna terhadap gosokan basah.

4 Kesimpulan

1. Kulit buah manggis dapat dimanfaatkan sebagai pewarna tekstil karena dapat mewarnai

kain kapas secara merata dan permanen.

2. Penggunaan jenis fiksator yang berbeda dapat menghasilkan warna berbeda, dengan

tawas diperoleh warna orang kecoklatan sedangkan dengan ferro sulfat akan diperoleh

warna hitam kecoklatan.

3. Penggunaan pH yang berbeda  pada pencelupan akan diperoleh ketuaan warna yang

berbeda.
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4. Metode/cara pewarnaan yang digunakan dapat diperoleh hasil pewarnaan yang optimal

karena menghasilkan ketuaan warna yang cukup baik, merata dan bersifat permanen
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